
合　成　ゴ　ム　品　種　別　出　荷　量　（　平　成　２　９　年　１　～　１２　月　　）

(一社)日本ゴム工業会

（単位：トン） （参考）

品種別 Ｓ　　　　Ｂ　　　　Ｒ Ｂ　　　Ｒ Ｉ　Ｒ Ｎ　　Ｂ　　Ｒ ＥＰＤＭ そ　　の　　他 合　　　　　計 出　荷
区分別 前年比

Ｃ　Ｒ ＩＩＲ

ソ　　リ　　ッ　　ド 構成比 ｿﾘｯﾄﾞ・ ｿﾘｯﾄﾞ・

出荷区分 ﾉﾝｵｲﾙ ｵｲﾙ 計 ﾊｲｽﾁﾚﾝ ﾗﾃｯｸｽ ｿﾘｯﾄﾞ ﾗﾃｯｸｽ ｿﾘｯﾄﾞ ｿﾘｯﾄﾞ ﾗﾃｯｸｽ ｿﾘｯﾄﾞ ｿﾘｯﾄﾞ ﾗﾃｯｸｽ ｿﾘｯﾄﾞ ﾗﾃｯｸｽ 計 ％ ％ ﾗﾃｯｸｽ計 ﾗﾃｯｸｽ計

（ゴム工業向け）

国 自 動 車 タ ・ チ 134,206 87,753 221,959 1,856 167,647 27,542 1,728 418,876 1,856 420,732 29.6 100.3

履 物 11,315 295 11,610 706 3,947 745 17,008 17,008 1.2 100.9

工 業 用 品 9,486 4,440 13,926 5,608 1,287 33,401 56,576 3,487 114,285 114,285 8.0 103.4

内 そ の 他 41,179 2,739 43,918 77 13,579 10,636 5,321 1,791 233 7,095 80,782 1,868 82,650 5.8 98.1

小　　　計 196,186 95,227 291,413 706 1,933 190,781 - 40,210 38,722 1,791 58,537 10,582 - 630,951 3,724 634,675 44.6 100.5

前 年 比 ％ 103.6 95.7 100.8 96.1 96.9 100.7 - 93.6 105.6 101.0 100.0 104.1 - 100.6 98.8 100.5

向 （ そ の 他 向 け ）

電 線 ・ ケ ー ブ ル 2,941 134 3,075 3,075 0.2 101.7

紙 加 工 用 118,446 232 171 118,849 118,849 8.4 98.2

け 接 着 剤 776 22 798 3,969 8 172 601 79 250 18 1,829 4,066 5,895 0.4 104.0

繊 維 処 理 5,862 801 480 304 480 6,967 7,447 0.5 100.6

建 築 資 材 2,115 270 3,333 52 3,385 2,385 5,770 0.4 99.5

出 塗 料 ・ 顔 料 1,168 15 135 1,318 1,318 0.1 97.9

プ ラ ス チ ッ ク 用 2,653 2,653 6,681 38,106 601 26,663 29,917 44,787 74,704 5.3 112.3

そ の 他 2,781 2,781 209 41 16,061 2,761 10 21,603 260 21,863 1.5 86.2

荷 小　　　計 6,210 22 6,232 - 138,450 8 38,106 172 1,202 1,438 48,998 3,677 638 60,289 178,632 238,921 16.8 101.2

前 年 比 ％ 85.8 146.7 85.9 - 101.1 38.1 112.5 90.5 103.6 106.0 96.0 102.7 101.8 95.3 103.3 101.2

計 202,396 95,249 297,645 706 140,383 190,789 38,106 40,382 39,924 3,229 107,535 14,259 638 691,240 182,356 873,596 61.4 100.7

前 年 比 ％ 102.9 95.7 100.5 96.1 101.0 100.7 112.5 93.6 105.5 103.2 98.1 103.8 101.8 100.1 103.2 100.7

輸 出 向 け 出 荷 130,260 93,526 223,786 128 10,949 119,892 6 33,571 48,225 37,731 64,357 10,670 - 500,629 48,686 549,315 38.6 101.6

前 年 比 ％ 107.4 99.5 104.0 200.0 98.6 93.3 150.0 109.1 116.2 109.8 93.1 104.3 - 101.1 107.1 101.6

合　　　計 332,656 188,775 521,431 834 151,332 310,681 38,112 73,953 88,149 40,960 171,892 24,929 638 1,191,869 231,042 1,422,911 100.0 101.0 124,826 104,198

品 種 別 構 成 比 ％ 23.4 13.3 36.6 0.1 10.6 21.8 2.7 5.2 6.2 2.9 12.1 1.8 0.0 83.8 16.2 100.0

前 年 比 ％ 104.6 97.6 102.0 104.4 100.8 97.7 112.5 100.0 111.1 109.2 96.2 104.0 101.8 100.5 104.0 101.0 98.3 92.8

期　末　在　庫　量 72,795 65,990 138,785 305 19,957 48,470 2,286 9,556 19,616 3,661 50,259 3,092 103 270,083 26,007 296,090 107.0 20,875 4,265

（注）１．この調査は、合成ゴムを販売している事業所（直輸入、自家消費(＝ＡＢＳ等の樹脂原料として自社で消費)している事業所を含む）よりの報告である。なお、ＣＲについては化学工業統計を含めて調整、表右に別掲。

　　　　　ＩＩＲは化学工業統計に含まれる分も調整、表右に別掲（参考値）。

　　　２．品種別の「その他」には、次の合成ゴムを含む。アクリルゴム、多硫化ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、クロロスルホン化ポリエチレン、フッ素ゴム、ブタジエン・メチルメタクリレート・ゴム等。


